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ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

No.品番・品名及び色柄番

l  Charge Transfer(CT)Catalyst Liquid Solution l%High Binder

2 空試験

試験項 目

1. 消臭性

備考

消其性能

、試験容器    :5リ ットルテドラーバッグ

容器内のガス量  :3リッレレ

ガス初期濃度   :アセトアルデヒド 14pp‐m
ガス測定方法  :検 知管

試験室温度   :20℃
試験条件    :暗 室

空試験……試料を入れないで同様に操作したもの。

財団法人  日

SGS香
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本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷 Hを 代表するものではありません。
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本試験結i果はご提出の試料に対するものであって、荷 Hを 代表するものではありません(、
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